MODO DE EMPLEO

Zonalin™ Polvo y liquido
Alganol™ Polvo y liquido
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INDICACIONES
Estos productos son cementos de
Gxico de zinc/eugenol de
endurecimiento répido que conforman
con la nerma IS0 3107:
Tipo |: para cimentacion provisional
Tipo II: para bases y restauraciones
provisionales
También puede usarse para:
- Revestimiento de cavidades debajo de
restauraciones de amalgama y silicato
- Coronas de la pulpa
- Como sello provisional para ap6sitos
de medicamentos.
CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS
SECUNDARIOS: En casos infrecuentes,
pueden producirse los siguientes
trastornos alérgicos: Dermatitis de
contacto, urticaria, eritema y ulceracion.
No utilice cementos de 6xido de cincy
eugenol como base para la restauracion
de resinas compuestas, ya que pueden
interferir con la posterior colocacion del
material compuesto.

COMPOSICION

Mezclar a una temperatura y humedad
ambiente normal (22-24°C, RH 50% +
5%) usando una losa de vidrio limpia
¥ Seca, y una espatula de acero
inoxidable.

Relacidn recomendada de
polve:liquide, 5:1 por peso (2,0-
2,5g:0,4ml) * 2:1 por peso

*Cementaciones "cremosa”
provisionales
Restauraciones "masilla espesa"
provisionales y bases
Revestimiento de "masilla espesa"
cavidades
Coronasde la pulpa  "masilla espesa”
* Sellos provisionales  “"cremoso”
MEZCLADO

Dispensar una cantidad de liquide
adecuada.

Agitar la botella para soltar el polvo.
Dispensar el palvo y dividirio en cuatro
porciones, Mezclar una porcién con el
liquido, tomande unos 15 segundos.
Repetir con las ctras porcicnes, una
por una. Mezclar para unos 15

ATREFE®

segundos mas.
Tiempe de mezclado méaximo: 1
minuto 30 segundos
Tiempo de  Tiempo de
trabajo  endurecimiento
(después de mezclar) (a2 379C)
1 min-1 % min 3 min-7 min

Las condiciones calientes reducen y las
frias aumentan los tiempos de trabajo
v de endurecimiento.

MANIPULACION

Lavar la cavidad y secarla usando
solamente algodon hidrofilo. Insertar
el cemento en la cavidad y darle
golpecitos para concretarlo.

Una vez endurecido el cemento, se le
puede recortar y acabar.

INTERACCIONES NEGATIVAS CON
MATERIALES DENTALES

Mo usar los cementos de éxido de
zinc/eugenol como una base para las
restauraciones de resina compuesta
porque pueden interferir con la
colocacién posterior de un material
compuesto.
CONTRAINDICACIONES Y
EFECTOS SECUNDARIOS

No se han informado.

PRECAUCIONES

Para uso por la profesion dental
solamente,

Evitar el contacto con los ojos. En un
caso de contacto, lavar los ojos
inmediatamente con abundante agua
y consulte un médico.
CONSERVACION

Conservar el producto en un sitio
fresco, seco y oscuro. Reponer |a tapa
después de usarlo. Limpiar los
instrumentos y la losa de mezclado
antes ce que el material se endurezca.

MODO D’EMPLOI

Zonalin™ Poudre et liquide
Alganol™ Poudre et liquide
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INDICATIONS
Ces produits sont des ciments &
I"eugénol a l'oxyde de zinc &
durcissement accéléré, conformes a la
norme IS0 3107.
Type |: Pour cémentation temporaire
Type II: Pour bases et restaurations
temporaires
Ils peuvent également étre utilisés pour:
- Le garnissage de la cavité dentaire
sous amalgame et les restaurations au
silicate
- Le coiffage de la pulpe
- L'imperméabilisation médicamenteuse
temporaire
CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS
SECONDAIRES: En de rares occasions,
les réactions allergiques suivantes
peuvent survenir : Dermatite de contact
/ Urticaire / Erythéme / Ulcération
Ne pas utiliser de ciments a I'oxyde de
zinc-eugénol comme base pour les
restaurations de résine composite, car
ces ciments pourraient par la suite
interférer avec le placement du matériau
composite.
PROPORTIONS
Mélanger & température et humidité
ambiantes (22 4 24°C et 50% +5%
HR) sur une plaquette en papier ou en
verre propre et siéche, avec une
spatule en acier inoxydable.
Recommandations pour la poudre :
dosage liquide 5:1 par unité de poids
(de2a25g:04mi)
*2:1 par unité de poids
* Cémentation temporaire
mélange crémeux

Bases et restauration mastic épais
tempaoraire
Coiffage de cavité mastic épais

Coiffage de pulpe mastic épais
* Imperméabilisation mélange crémeux
temporaire:
MELANGE .
erser la quantité appropriée de liquide.
Agiter le flacon pour fouetter la
poudre. Verser la poudre et la diviser
an quatre parts égales. Mélanger une
part de poudre au liquide pendant
emviron 15 secondes. Répéter cette
opération avec les trois autres parts.

ATRE®

Mélanger pendant 15 secondes
supplémentaires,

Temps de mélange maximal: 1
minutes 30 secondes

Temps de travail  Temps de solidification
(aprés mélange) (a 37°C)

de 141 'amn de3ay mn

Les temps de travail et de solidification
réduisent & haute température et
augmentent a basse température,

MANIPULATION

Rincer la cavité et sécher uniquement
avec de la ouate. Déposer le ciment
dans la cavité et tasser aver
précaution.

Aprés solidification, nettoyer et finir le
ciment.

REACTIONS NEGATIVES AVEC LES
MATIERES DENTAIRES

Ne pas utiliser les ciments 3 l'eugéncl
a l'oxyde de zinc en tant que base
pour les réparations a la résine
composite, Tls pourraient en effet
géner la pose ultéricure du composé.
CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS
SECONDAIRES: Aucuns signalés

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit est exclusivement réservé &
I'usage en chirurgie dentaire.

Eviter tout contact avec les yeux. En
cas de contact, rincer immédiatement
les yeux & I'sau courante et consulter
un médecin.

CONSERVATION

Conserver en lieu sec, frais et sombre,
Remettre le bouchon aprés usage.
Nettoyer les instruments et les
plaquettes de mélange avant gue le
produit ne durcisse,

MODO DI IMPIEGO

Polvere e liquido Zonalin™
Polvere e liquido Alganol™
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ISTRUZIONI

Questi prodotti consistono in cementi
dentario in eugenoko di ossido di zinco
a presa rapida e sono conformi alla
norma IS0 3107. -

Tipo |: per la cementazione temporanea

Tipo |I: per basi e restauri temporanei

Pud anche essere utilizzato per:

- rivestimenti cavitari con restauriin
amalgama e in silicato

- incappucciamento della polpa

- come sigillante temporaneo per
mediczzioni farmacologiche,

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI
COLLATERALL: In rari casi & possibile
che si verifichino le seguenti condizioni
indotte da allergia: dermatite da
contatto/orticaria/eritema/ulcerazioni
Non utilizzare cementi di ossido di zinco
eugenolo come base per restauri con
resina composita, perché potrebbero
interferire con la successiva
applicazione del materiale composito.

PROPORZIONI

Mescolare a temperatura e umidita
ambiente normali (22-24°C 50% 5%
di umidita relativa) utilizzande una
lastra di vetro pulita e asciutta o un
tampone di carta e una spatola in
accizio Inox.

Polvere raccomandata: proporzione
liquido 5:1 in base al peso (2,02,59 :
0,4 ml) *2:1in base al peso

* Cementazione "cremoso”
provvisoria
Restauri e basi "stucco denso”
provvisori
Rivestimento carie "stucco denso”
Copertura polpa "stucco denso”
dentale

* Sigillo prowvisorio "cremoso”
MISCELAZIONE

Versare una quantita idonea di liquido.
Agitare la bottiglia per scuotere la
polvere. Versare la polvere e dividerla
in quattro porzioni, Mescolare una
porzione di polvere nel liquide,
mescolando per circa 15 secondi.

Irse

Ripetere |'operazione per le tre
porzioni restanti. Mescolare per altri 15
secondi.

Tempo massimo di miscelazione: 1
minuto e 30 secondi.

Tempo di lavorazione  Tempo di presa
(dopo la miscelazione) (a 37° C)

1min 1,5 min 3min 7 min

Condizioni atmaosferiche calde o fredde
rispettivamente diminuiscono o
aumentano i tempi di lavorazione e di
presa.

MANIPOLAZIONE

Lavare la cavita e asciugare sclo con
ovatta. Collecare il cemento nella
cavitd e tamponarlo delicatamente per
inserirlo in posizione.

Una volta indurito, il cemento pud
essere levigato e lucidato.

INTERAZIONI NEGATIVE CON
MATERIALI DENTALI

Non utilizzare | cementi in eugenolo di
ossido di zinco come base per restauri
in resina composto in quanto possono
interferire con la successiva posa del
materiale composto.
CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI
COLLATERALI: Nessuro conosciuto
PRECAUZIONI:

Da impiegarsi solo da parte di dentisti
professionisti.

Evitare il contatto con gli occhi. In caso
di contatto con gli occhi, sciacquarli
immediatamente con abbondante
acqua e consultare un medico,
CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo asciutto, fresco
e scuro. Rimettere il coperchio dopo
l'uso. Pulire gli strumenti € la lastra di
miscelazione prima che il materiale si
sia indurito.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Zonalin™ als Pulver und Fliissigkeit
Alganol™ als Pulver und Fliissigkeit
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INDIKATIONEN

Bei diesen Produkten handelt es sich
um beschleunigt abbindende Zinkoxid-
Eugenol-Zemente gemal

1503107

Typ I: fur proviserische Zementfllungen
Type II: fir Fundamente und provisorische
Instandsetaungen

Kann auch verwendet werden:

- fiir Hohlraumauskleidungen unter
Instand: 1 mit Amal
und Silikat
- fiir Ganzsteffverschliisse
- als provisorische Versiegelung von
medikamentisen Appreturen
GEGENANZEIGEN UND
NEBENWIRKUNGEN: In seltenen
Fallen konnen die folgenden
allergiebedingten Erkrankungen
auftreten: Kontaktdermatitis, Urtikaria,
Erythem, Ulzeration
Setzen Sie keine Zinkoxid-Eugenol-
Zemente als Basis fiir Komposit-
Restaurationen ein, da sie die
nachfolgende Positionierung des
Kompositmaterials stéren kénnen.

MISCHUNGSVERHALTNISSE
Mischen Sie das Material bei normaler
Raumtemperatur (22°C bis 24°C) und
relativer Luftfeuchtigkeit (50% = 5 %)
mit einem Edelstahlspachtel auf einer
sauberen, trockenen Glasplatte oder
auf Papier an,
Empfohlenes Verhaltnis von Pulver und
Flissigkeit: 5 zu 1 nach Gewicht (2,0
bis 2,5 Gramm, 0,4 ml)

*2 z2u 1 nach Gewicht

* Provisorische Flllungen Lsahnig"
Provisorische Instandsetzungen ,zah"

Hohlraumauskleidung .zah"
Ganzstoffverschlisse wzah"
* Provisorische Versiegelunge  ,sehnig”

ANMISCHEN

Entnehmen Sie die erforderliche
Menge Flussigkeit.

Schitteln Sie die Flasche zum
Auflockern des Pulvers. Entnehmen Sie
die erforderliche Menge Pulver und
teilen Sie sie in vier Portionen auf,
Vermischen Sie eine Pulverportion 15

TEE®

Sekunden lang mit der Fliissigkeit.
Wiederholen Sie den Vorgang mit den
ibrigen drei Portionen. Mischen Sie die
Masse weitere 15 Sekunden lang.
Maximale Anmischzeit:1 Minute 30
Sekunden
Arbeitszeit Abbindezeit
(nach dem Anmischen)  {bel 37°C)
1hbis.1 % min 3 bis 7 min

Umgebungsbedingungen verringem
und unter kalten
Umgebungsbedingungen verléngern
sich die Arbeitszeit - und Abbindezeiten.
ANWENDUNG

Waschen Sie den Hohlraum aus und
trocknen Sie ihn nur mit Watte, Geben
Sie den Zement in den Hohlraum ein
und driicken Sie ihn sanft in Position.
NEGATIVE REAKTIONEN MIT
DENTALMATERIALIEN

Verwenden Sie Zinkoxid-Eugenol-
Zemente nicht als Basis fir
Instandsetzungen mittels
Verbundkunstharz, da sie mit dem
anschlieBend eingebrachten
verbundmaterial eventuell unvertraglich
sind.

KONTRAINDIKATIONEN UND
NEBENWIRKUNGEN: keine bekannt
VORSICHTSMASSNAHMEN

Nur zur Verwendung durch approbierte
Zahnarzte.

Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen.
Bei Augenkontakt sofort mit reichlich
Wasser spllen und arztlichen Beistand
anfordern.

LAGERUNG

Lagern Sie das Material an einem
kiihlen, trockenen un dunklen Ort.
Setzen Sie nach Gebrauch die
VerschluBkappe wieder auf. Reinigen
Sie alle Instrumente und Mischbehslter
vor dem Abbinden des Materials.
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Zonalin™ Zkévn kai Yypd
Alganol™ zkévn kai Yypd
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KULLANIM TALIMATLARI

Zonalin™ Toz ve sivi

Alganol™ Toz ve sivi
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ENDIKASYONLARI

Bu Griinler, hizla katlagan ginko
oksit eugenol sementlerdir ve 1SO
3107.ile uyumnludur.

Tip I: gegici sementasyon igin
Tipll: ller ve gegici

onlar

igin

Ayrica, asagidakiler igin de
kullanilabilir:
- Amalgam ve silisat restorasyonlar

igin oyuk astarlari
- Pulpa kaplama
- llach sargilar icin gecici macun.
KONTRENDIKASYONLAR VE YAN
ETKILER: Nadiren asagidaki alerjiye
bagl durumlar ortaya cikabilir:
Kontakt Dermatit / Urtiker / Eritem /
Ulser
Kompozit rezin restorasyonlari igin baz
olarak Ginko Oksit Ojenol siman
kullanmayin; bunlar daha sonraki
kompozit material yerlestirme
islemlerine engel teskil edebilir.
ORANLARI
Sicakhgi ve nemliligi normal oda
kosullaninda olan bir ortamda, (22-
24 C %50 + %5 goreceh nemlilik),
temiz, kuru, camdan bir levha ya da
kadit bir pad ve paslanmaz gelikten
bir spatila kullanilarak kanstinn.
Adirlik agisindan Gnerilen toz/sivi
oran 5/1 (2,0-2,5g/0.4 ml)
Adirlk agisindan dnerilen toz/sm
oran *2f1

* Gegici sementasyon  ‘krem gibi’
Gegici restorasyon *kalin macun’
ve temeller
Oyuk astan "kalin macun’
Pulpa kaplama "kalin macun’

* Gegici kaplama "krem gibi'
KARISTIRIRKEN

Yeterli miktarda sivi dokiin.

Tozu dokmek igin siseyi sallayin.
Tozu koyup dart porsiyona ayinn.
Swiyla bir porsiyon tozu yaklagik 15
saniye sireyle karigtinn, Diger Ug
porsiyon iginde bu iglemi tekrar
adin. 15 saniye kadar tekrar
kangtinn,

rse

Maksimum karistrma siresi: 1
dakika 30 saniye

Kullanmaya Hezir ~ Kuruma Slresi
Hale Gelme Suresi
(kanstirdiktan sonra) (37 C'de)

1 dak1% dak. 3 dak.7 dak.
Kullanima hazir hale gelme ve
kuruma siireleri sicak ortamilarda
azalirken sofjuk ortamlarda
artacaktir,

MANIPULASYON

Oyudu yikayip sadece pamuk
kullanarak Kurutun. Sementi oyuga
yerlestirip yavasca yerine oturtun.
Sement, iyice kuruduktan sonra
kenarlan kesilerek son haline
getirilebilir.

DiSCILIK MALZEMELERI iLE
NEGATIF INTERAKSIYONLAR
Cinko oksit eugenol sementlerini,
kompozit malzemelerin
yerlestirmesine miidahale
edebilecekleri igin kompozit rezin
restorasyonlarinin temelinde
kullanmayin.

KONTRAENDIKSIYONLAR VE
YAN ETKILERE

Bildirilmig bir kontradiksiyon ya da
van etkisi yoktur,

UYARILAR

Sadece Dis Hekimligi Meslek dalinda
calisanlar tarafindan kullamimaldir,
Goizlerden uzak tutun. Temas
halinde gdzleri bol suyla yikayin ve
bir hastaneye gidin,

SAKLANMASI

Serin, kuru ve 15k gdrmeyen bir
yerde saklayin. Kullandi<tan sonra
kapagini geri kapatin, Malzeme
kurumadan dnce aletleri ve
kangtirma levhasini temizleyin.

INSTRUCTIONS FOR USE

Zonalin™ Powder and Liquid
Alganol™ Powder and Liquid

Associated Dental Products Ltd, Purton
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INDICATIONS
These products are accelerated setting
zinc oxide eugenol cements and
conform to [SO 3107,
Type I: for temporary cementation
Type lI: for hases and temporary
restorations
Can also be used for:
- Cavity linings under amalgam and
silicate restorations
- Pulp capping
- Asatemperary seal for medicament
dressings.

CONTRA-INDICATIONS AND SIDE
EFFECTS: In rare occurrences the
following allergy-induced conditions
may occur: Contact Dermatitis /
Urticaria / Erythema / Ulceration

Do not use Zinc Oxide Eugenol
cements as a base for composite resin
restorations as they may interfere with
subsequent placement of the
composite material.

PROPORTIONS
Mix at normal room temperature and
humidity (22-24 C 50% % 5% relative
humidity) using a clean, dry, glass slab
or paper pad and a stainless steel
spatula. Recommended powder:liquid
ratio 5:1 by weight (2.0-2.5g:0.4ml)
*2:1 by weight

* Temporary cementation  “creamy”
Temporary restorations  "thick putty”
and bases
Cavity lining “thick putty”
Pulp capping "thick putty”

* Temporary seal “creamy”
MIXING

Dispense an appropriate amount of
liquid. Shake the bottle to fluff the
powder. Dispense the powder and
divide into four portions. Mix one
porticn of the powder into the liquid,
taking about 15 seconds. Repeat for
the other three portions. Mix for a
further 15 seconds. Maximum mixing
time: 1 minute 30 seconds

ATREFO®

Working time  Setting time
(after mixing) (at 37C)

I min-1 %% min 3 min-7 min

Warm cenditions decrease and cold
conditions increase working and
setting times.

MANIPULATION

‘Wash out the cavity and dry with
cotton wool only, Flace the cement
into the cavity and gently pat into
position. Once set the cement can be
trimmed and finished.

MEGATIVE INTERACTIONS WITH
DENTAL MATERIALS

Do not use zinc oxide eugencl
cements as a base for composite resin
restorations as they may interfere with
subsequent placement of the
composite material.

CONTRAINDICATIONS AND SIDE
EFFECTS None reported
PRECAUTIONS

For use by the Dental Profession only
Avoid contact with eyes, In case of
contact, rinse eyes immediately with
plenty of water and seek medical
attention,

STORAGE

Store in a cool, dry, dark place.
Replace cap after use. Clean
instruments and mixing slab before
the material has set.
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